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Kommt der Kurzliner zu kurz?
Ein Reparaturverfahren von besonderem Ruf

Stefan Hitzfelder
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Welche Begriffe fallen zuerst ein, wenn man von Kurzlinern spricht

Â Reparaturverfahren

ÂñPickerl pickenò

Â Pflaster im Kanal

Â Socken

Â Hält doch nicht

Â Abflussproblem

Â Hält HD-Reinigung nicht Stand

ÂWenns GAR NICHT ANDERS geht, von mir ausé
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Woher kommt der noch immer weit verbreitete schlechte Ruf?

Â Schlechte Erfahrung aufgrund
Â fascher Einbaulängen (zu kurz) (Planung/AN) ïAusschreibung/Einsparung

Â mangelnder Untergrundvorbehandlung (Planung/AN) ïAusschreibung/Einsparung

Â Anwendung an ungeeigneten Schadensbildern (Planung) ïAnwendungsgrenzen

Â sparen ñam falschen Ortò (AG) ïwenn die empfohlene Variante zu teuer ist

Â é

Â Negativer Erfahrungsaustausch
Â Nur schlechte Erfahrungen werden kommuniziert (AG)

Â Nicht aus Fehlern gelernt (Planung/AN)

Â Informationsresistenz, zu geringe Informationdsichte (Planung/AG)

Â é
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Welche Bilder hat man vor sich, wenn man von Kurzlinern spricht

Quelle: Kanalinspektions-Expert V1.1.5.0 Quelle: HIPI ZT GmbH Quelle: HIPI ZT GmbH
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Wie kann man den zu Unrecht schlechten Ruf verbessern?

Â In der Planungsphase
Â Planung in Kenntnis der Möglichkeiten und Anwendungsgrenzen Voraussetzung

Å Unterleistungsgruppe 1413 (Auszug aus Musterleistungsbuch FSV VI 006)

Abschnittsweise Auskleidung/Kurzliner (Reparatur)

Ständige Vorbemerkungen

émit einer Lªngsausdehnung im Rohr bis maximal 2 m Lªnge é ¦bergªnge zwischen Liner und altem Rohr 

sind verlaufend stufenlos auszubilden ... Schadstelle mit einem ¦bergriff von jeweils 15 cm zu sanieren é

z.B. Mechanische Untergrundvorbehandlung ID >400-600mm [m]

é Abtragung in Abhªngigkeit des Rohrmaterials bis zum einwandfreien, haftfªhigen und fettfreien Untergrund. 

Die Untergrundbehandlung hat beidseitig außerhalb des Schadensbereiches mit einer jeweiligen 

Mindestlªnge von 20 cm zu erfolgen é
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Erkenntnisse ïUntergrundvorbehandlung ïHaftzugfähigkeit

Q
u

e
lle

: 
h

tt
p

s
:/

/w
w

w
.i
k
t.

d
e

/w
e

b
s
it
e

/d
o

w
n

/w
0

0
3
6

la
n
g
b
e

ri
c
h
t.

p
d

f

ikt ïWarentest:

Eine sorgfältige 

Untergrundvorbereitung ïdas 

Reinigen, Aufrauen und wenn 

nötig auch Abtragen der 

Oberfläche ïist eine 

Grundvoraussetzung für das 

Verbundverhaltené Glasierte 

Steinzeugrohre sollten für 

Kurzliner grundsätzlich 

vorgefräst werden.

Quelle: 

https://www.ikt.de/allgemein/untergrundvo

rbereitung-verbundverhalten-

schachtbeschichtung-kurzliner/


