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Was ist eigentlich eine LCA? OGL

GRABENLOS.AT

»» HAMBURG
AIRPORT:
CO,-NEUTRAL
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4 Stufen einer LCA (ISO 14044) OGCL

GRABENLOS.AT

1. Ziel und Umfang

4. Interpretation m 2. Bestandsaufnahme

3. Folgeabschétzung SYMPOSIUMGRABENLOS



Ziel und Umfang (goal and scope) einer LCA

* Funktionelle
Einheit

Definition

e Definition

¢ System

 Grenzen
der Analyse

Definition
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Bestandsaufnahme (Inventory) einer LCA OGL

GRABENLOS.AT

= Die LCA lebt von gelieferten Daten

= Daten konnen aus vorhandenen Datenbanken (ecoinvent, GABI)
abgeschatzt werden -> Ungenauigkeiten!

« Genaue Daten, gemal3 Auflistung

Annahmen « Wenn keine genauen Daten vorliegen

Berechnungen e Aus Anhnahmen
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Folgeabschatzung (Impact Assessment) einer LCA OGL

GRABENLOS.AT

Recycling /
Entsorgung

» Recyclingfahigkeit

» Persistenz

» Auswirkung /
Persistenz
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Interpretation einer LCA OGL

GRABENLOS.AT

 Ermittlung der
Aquivalente

« Systemvergleich

‘e e Datenkonsistenz
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Beispiele von Okobilanz Kriterien OGL

GRABENLOS.AT

= CO, Ist nur eine Betrachtungsweise
= Je nach Fragestellung werden andere Verbindungen betrachtet
= Umrechnung in CO,-eq maoglich

Kriterium Einheit

Global warming (GWP)

Ozon Zehrung

Versauerung von Boden und Gewéassern
Eutrophierung

Photochemische Ozon Bildung

kg CO,-eq

kg CFC-11-eq
kg SO,-eq

kg PO, 3>-eq
kg ethene-eq
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Aufbau einer LCA—-LCC - SLCA

Production

Energy

Data

Transport

Calculation

Research . ’i>
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Bestimmung der Systemgrenzen OGL

GRABENLOS.AT

Kernbilanz
(gate to gate)
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Von der Wiege bis zur Bahre (Wiege)

cradle to cradle
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Betrachtungsweisen fur den Sanierungssektor OGL

GRABENLOS.AT

Erdol

Grundchemikali

CO, ,
COZ Herstellung

Compoundji
CO, -
CO,
CO,

Cco,
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Flussdiagramm einer Okobilanz / cradle to cradle

OGL

GRABENLOS.AT
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Analyserichtung OGL

GRABENLOS.AT

Bottom-Up Top-Down

Vom Edukt zum Produkt Vom Produkt zum Edukt

Nicht alle Schritte bekannt Quantifizierung der Zwischenschritte oft schwierig

Eine Kombination aus Bottom-Up und Top-Down liefert genauere Daten
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CO2 Aquivalente OGL

GRABENLOS.AT

Treibhausgase (CO2) Emission in kg CO2 pro m2 Baustoff

2K-Fliessbelag Industrie (Epoxidharz),2.25 mm [ 17.2
2K-Fliessbelag Wohnen/Verwaltung (Epoxidharz, PU), 2. 15.2
Gummigranulat versiegelt, 7.6 om ———— /1 275
Gussasphalt, 27.5mm 7] 141
Hartbeton einschichtig, 27.5 mm 16.9
Hartbeton zweischichtig, 35mm [ """""""7] 16.8
Kautschuk,2mm [T 7] 15.7
Keramik-/Steinzeugplatte, 9mm [ 14.0
Kork Fertigparkett, 10.5 mm [ 9.68

Kork PVC-beschichtet, 3.2 mm [ 7.58 ey
Korkparkett gedit/versiegelt, 5.3 mm [ 2.56
Kunststeinplatte zementgebunden, 10 mm [ 5.04 Stand: 2016

Laminat,85mm [ ] 8.47
Linoleum, 2.5 mm [C—] 6.36
Natursteinplatte geschliffen, 15mm [ 16.2
Parkett 2-Schicht werkversiegelt, 11mm [ ] 7.51
Parkett 3-Schicht werkversiegelt, 15 mm [ 7] 8.24
Parkett Mosaik werkversiegelt, 8mm [ 3.43

PVC homogen,2mm [ 134 %

Datenquelle: erfa-info 2016 bei www.ecobau.ch
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Vergleichsstudie ,Case Study Hobas" OGL

GRABENLOS.AT

Umweltstudie von HOBAS und GSTT
* Vergleich 2 Verlegearten
« grabenlos — konventionell

Bewertung an einer Baustelle DN 3000 Grol3klaranalage Czajka
Datenquellen:
« CO2 Emission an Produktionsstandort und den Vorketten (unternehmenseigene Daten)
« CO2-Emissionen an der Bausetelle (Bautatigkeit).
Daten aus polnischem ,Catalogue of Capital Expenditures (KNR)*
« CO2- Emissionen an 2,5 km der 6-spurigen Hauptstral3e wahrend der Bauphase

Ergebnis:
Vergleichsrechnung ergibt eine Einsparung von tber 350.000 t CO2 durch die grabenlose Verlegung

https://www.ifu.com/de/ressourcen/case-studies-co2-und-oekobilanzen/
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OGL

GRABENLOS.AT

Wenn Okobilanzen ihr Make-up auflegen,
kann man sich die Wahrheit abschminken.

Renzie, Thom in Anlehnung!

Prof. Dr. J6rg Sebastian

SBKS GmbH & Co. KG | www.sbks.de
Tritschlerstralle 11

66606 St. Wendel

Hochschule Kaiserslautern
FB Angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften | www.hs-kl.de
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